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SAKRET FM G- kruntvarvikontsentraat betoon-, krohv- ja dekoratiivkrohvpindadele

e Vilistoodeks

e Uutele ja varem varvitud mineraalsetele pindadele ja dekoratiivkrohvidele enne varvimist varvidega
SAKRET FC ja SAKRET FM ja SAKRET SKF

e Impregneerib aluspinda

e Tagab vaga hea nakkuvuse varviga

e Uhtlustab aluspinna imamisvdimet

e Suurendab aluspinna veehiilgavust

e Okoloogiliselt puhas

e Kuivades varvusetu

Too kaik
Pinna ettevalmistus

e Eelnevalt varvimata pinnad puhastada tolmust ja mustusest. Koordunud osakesed ja soolad
eemaldada terasharja vGi survepesuga, lasta aluspinnal dra kuivada.

e Uutel betoonpindadel lasta laagerduda mitte vahem kui 28 paeva

e Krohvitud pindu soovitame kruntida ja varvida mitte varem, kui 14 pdeva méddumisel krohvimisest

e Eelnevalt vérvitud pindadelt eemaldada vana kooruv varv

e  Enne kruntimist lahjendada kontsentraat veega vahekorras 1:3

e Krunt peale kanda pintsli, rulli voi varvipihustiga sellises koguses, nagu aluspind suudab imada

e  Mitte kruntida vihma, tugeva tuule voi otsese paikesekiirguse kaes.

e Aluspinna ja keskkonna temperatuur varvimise ja kuivamise ajal peab olema vdahemalt +5C ning
suhteline 8huniiskus ei tohi olla tile 90%

Tehnilised naitajad

e Keemiline koostis silikoonvaik, polimeerid, lisandid
e Varvus piimjasvalge, kuivades labipaistev
e Tihedus 1,00-1,04 g/cm3
e  Viskoossus 105-120 Krebsi Ghikut
e Lenduvate orgaaniliste
Uhendite(VOC) hulk 1g/l
e Kuivamisaeg temperatuuril 23C ja suhtelisel dhuniiskusel 50% - 8 tundi enne vérvimist
e Kulunorm 4-6m2/I

e Toovahendite puhastamine pesta veega kohe peale t66 I0petamist

e  Siilivusaeg tihedalt suletud taaras 12 kuud alates tootmikuupé&evast
Ohutusnduded

e Hoida kiilma eest
e Eelnevalt tdhelepanelikult tutvuda varvi SAKRET FC té6ohutuslehega

Pakend

Plastkanister 5 ja 10 L

SAKRET



